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稀土离子的最外层f电子云与过渡元素的最外层d电子云一样比较容易变形，变了形的离子均具有较强的形变作用力。但相比之下，f电子云比d电子云更容易形变，而变了形的过渡元素离子的形变作用力要大于稀土离子。一方面稀土离子的最外层电子的电子云比较容易变形，另一方面由于稀土的离子半径逐渐收缩，理论上变形能力会不断地减弱，但由于电子在强场作用下重新成对排列，价带的位移等，使稀土离子具有特殊的电子构型，故产生许多特殊的荧光现象。
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